ALLTAGLICHE REINIGUNG BORGER
VON ECHTHOLZBODEN NN ouaiitit in Holz

MIT OSMO WISCH FIX

Zwei Eimer verwenden. Einen
Eimer fUr den Wischwasser-
zusatz und einen Eimer fur
klares Wasser.

Eine Verschlusskappe auf 2 Liter
Wasser in einen Eimer kippen.

Das Wischfix und Wischpflegeset inkl. Teleskopstiel,
Wisch- und Aktivfasertuch und zwei Eimer nutzen.

Wischaufsatz in den Eimer mit dem Wischwasser-
zusatz eintauchen und auswringen.

Nach dem Reinigen den
Wischaufsatz in den Eimer
mit dem klaren Wasser geben.
Danach wieder in den Eimer
mit dem Wischzusatz (siehe
Punkt 4).

Wichtig: Nicht zu nass wischen!

Noch Fragen?
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LANGFRISTIGE PFLEGE BORGER
VON ECHTHOLZBODEN NN ouaiitit in Holz

MIT DEM PFLEGESPRAY

Je nach Beanspruchung der Oberflache ist es notwendig diese mit dem OSMO Wachspflege- und Reinigungsspray aufzu-
frischen. Das Spray kann auch nur im beanspruchten Bereich eingepflegt werden (z. B. beim Herd, der Spule oder um den
Esstisch). Durchschnittliche Intervalle: Kiche ca. 4 Monate; Wohnzimmer ca. 9 Monate; Schlafraume 1 bis 2 Jahre.

Nicht beanspruchte Bereiche (z. B. unter‘m bzw. hinter‘m Sofa/Bett) mUssen nicht eingepflegt werden.

Zuerst den Boden [t. rickseitiger Anleitung
wischen und trocknen lassen. Dann das OSMO
Wachspflege- und Reinigungsspray auf ein
kurzfloriges Microfasertuch aufspruhen (oder
alternativ direkt auf den Boden).

Das Pflegespray moglichst dunn aufspru-
hen und direkt mit Druck mit dem Tuch
einpolieren, bis es trocken ist bzw. nicht
mehr glanzt.

Bei hartnackigen Flecken die Stelle aus ca.
30 cm einspruhen. Wichtig: ca. 2-3 Minu-
ten einwirken lassen.

Das Pflege-Spray kann je nach Beanspruchung
partiell verwendet werden oder es lassen sich
hartnackige Flecken entfernen (wie Wein).

Zum Schluss die Stelle mit einem Lappen
sauber machen (es wird je nach Ver-
schmutzung zu Glanzgradunterschieden
kommen, deshalb nur Flecken entfernen
welche wirklich stérend sind).

Das beiligende raue Pad verwenden, um den
Fleck zu entfernen. Sanft und ohne Druck ver-
wenden, damit die Oberflache nicht aufraut
oder zu sehr aufpoliert wird.

Zur Vermeidung von Kratzern empfehlen wir die Verwendung von Filzgleitern und Filzplatten fur Mobel und
Stuhle (Austauschintervall ca. alle 2 Jahre). Unbedingt auch die Plegehinweise des Herstellers beachten.

Noch Fragen?




